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5. Auk tuleb puurida kinnituskruvi või needi läbimõõdust 

min. 3 mm suurem, välja arvatud esimesed kaks fikseeritud 
punkti, mille ettepuuritud auk peab olema samas mõõdus 
kruviga. 

1. StoneREX plaatide paigalduse lühiülevaade 

 

 

 
 

 
 

  

3. Plaadi paigaldusega alustades tõsta plaat pakist otse ülesse, väldi lohistamist! 

4. Kanna plaate pakist välja võttes vertikaalselt! 

1. Ladusta plaadid õigesti varikatuse alla ja eemalda 

pakkekile! Ladustatud plaadi paki ümber ja alt peab 
õhk saama vabalt liikuda. Ladustatud plaadid peavad 
olema kaitstud vihma, niiskuse, lume ja tolmu eest. 

2. Veendu, et plaat oleks enne töötlemist ja 

paigaldamist kuiv ja puhas! 

6. StoneREX Granit, Basic ja Akustic plaati lõika 

viimistlemata poolelt (tagaküljelt)! StoneREX Color 
plaate lõika töödeldud (värvitud poolelt)! 

7. Pärast plaatide objektil mõõtu lõikamist või 

kruviaukude puurimist eemalda plaadilt tsemenditolm 
viivitamatult, soovituslikult madalrõhu kompressoriga! 

http://www.stonerex.com/
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Täpsemad detailid järgnevas juhendis! 

10. Kinnituskruvi kaugus vertikaalservast min. 30 

mm ja horisontaalservast min. 70 mm. 

9. Lõigatud pinnad töötle peeneteralise 

liivapaberiga ning kata betoonpinnale sobiva 

värviga! 

11. Vuugivahe täismahus plaatide vahel min. 8mm! 

Väiksemate plaatide vahel 5mm vuugivahe! 

 

8. Puitkarkassi puhul on kohustuslik paigaldada igale roovile UV kindel teip. 
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2. Sissejuhatus ja plaadi kasutus 

StoneREX Basic tsementlaastplaat on siledapinnaline betoonivärvi ehitusplaat, mille peamisteks 
koostisaineteks on tsement ja puidulaast. Tsementlaastplaati kasutame kivipuruplaat StoneREX ja 
värvitud plaat StoneREX Color tootmisel. Võimalik on osta ka vääristamata toorplaati või toorplaati 
töödelduna vastavalt kliendi soovile.  

 

StoneREX Color on siledapinnaline tsementlaastplaat, mis on krunditud ja värvitud RAL, NCS või 
muu värvikataloogi värvides. StoneREX COLOR plaate kasutatakse peamiselt fassaadide katmisel 
või siseviimistlustöödel. Plaadid sobivad suurepäraselt väli fassaadide ehitamiseks või sisetöödel 
seinte ja lagede katmiseks. Soklites, niisketes ruumides ning suurema mehaanilise kahjustuse 
ohuga kohtades soovitame kasutada tsementkiudplaate, mis on veelgi vastupidavamad 
tavapärasest suuremate keskkonnatingimuste muutustele. 

 

StoneREX Granit on loodusliku kivipuruga kaetud plaadid, mida kasutatakse peamiselt eramajade, 
kortermajade, ühiskondlike hoonete ning tootmis- ja laohoonete ventileeritavate fassaadide 
ehitamisel ja renoveerimisel. StoneREX fassaadiplaatidega saab ehitada hingava (tuulutatava) 
fassaadilahenduse, mis laseb välisseinal hingata. Hingava fassaadilahendust kasutamisel on 
tagatud energiakulude vähenemine, fassaadide ventileeritus ning hoonetesse ei teki liigniiskust ega 
hallitust. Plaadid on mahukaalult kerged mistõttu sobivad ka kasutuskohtadesse, kus materjali kaal 
on oluline. 

 

StoneREX Profile (Color) on tsementlaastplaadid paksusega 10 ja 12 mm, mille pind imiteerib 
puidu või paekivi pinda, ning mis on värvitud RAL, NCS või muu värvikataloogi värvides. StoneREX 
Profile ja Profile Color plaate kasutatakse peamiselt fassaadide katmisel või siseviimistlustöödel. 

 

StoneREX Akustic (Color)  

Heli summutavad tsementlaastplaadid, millesse on korrapäraste vahedega puuritud augud 
läbimõõduga 12 mm, aukude vaheline kaugus 30 ja 32 mm. Plaate saab tellida ka krundituna ja 
värvitud RAL, NCS või muu värvikataloogi värvides. Plaati puuritud augud muudavad plaadi heli 
summutavaks, mistõttu kasutatakse StoneREX Akustic plaate peamiselt spordirajatiste ja erinevate 
ühiskondlike hoonete (teatrid, kinod, konverentsisaalid, stuudiod jne) ehitamisel. 

 

StoneREX tsementlaastplaadid sobivad oma tugevuse ja hea ilmastikukindluse tõttu kasutamiseks nii sise- kui 
välistingimustes seinte, põrandate ja lagede kattematerjalina. Plaadid on hea tulekindlusega, löögikindlad ning hea 
heliisolatsiooniga. Kuna tsementlaastplaadiga hoonete fassaade kattes on tagatud energiakulude vähenemine, fassaadide 
ventileeritus, hoonetesse ei teki liigniiskust ega hallitust, kasutatakse erineva pinnatöötlusega tsementlaastplaate väga laialt 
eelkõige hoonete soojustamisel ning renoveerimisel. Oma heade omaduste poolest sobivad tsementlaastplaadid lisaks era- 
ja kortermajadele ka suurte ühiskondlike hoonete ning tootmis- ja laohoonete ehitamiseks. Tsementlaastplaate kasutatakse 
sisepindade katmiseks kui soovitakse tugevat, kulumiskindlat ning hea heliisolatsiooniga pinda, mis oleks ka niiskus- ja 
hallituskindel. Plaadid on mahukaalult kergemad kui valubetoon või tsementkiudplaadid, mistõttu sobivad paremini 
kasutuskohtadesse, kus materjali kaal on oluline. Plaadid on saadaval toorplaadina, värvituna kõigis RAL või NCS  
värvikataloogi värvides või kaetuna loodusliku kivipuruga. 
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3. StoneREX plaatide hooldus 

 
StoneREX plaadid vajavad vähest hooldust. Vähemalt kord aastas üle vaadata liitekohad, kinnitused ning tuulutusavad. 
Õigeaegne vigastuste ja puuduste likvideerimine pikendab fassaadi eluiga. 
 
Juhul kui plaadid on määrdunud võib neid pesta veega, lisades pesuaineid, mis ei kahjusta viimistluskatet ega jäta jälgi. 
Ära kasuta abrasiivseid pesuvahendeid. Eriti määrdunud kohti StoneREX plaadil võib pesta 10% äädikhappega 
lahendusega. 

 
Kandke see plaadile pehme lapi või käsnaga, jätke 5–10 minutiks reageerima, puhastage see pehmelt käsna ja voolava 
veega. Peske plaate rohke veega, ärge laske neil enne pesemist ainega kuivada. Korrake seda protsessi keeruliste plekkide 
korral. Pesemist ei saa teha otsese päikesevalguse käes. 
 
Kui äädikhappe lahusest ei piisa, soovitab StoneREX kasutada tsemendi plekkide 
eemaldamiseks SOLEDO GREEN tootesarja kuuluvat betoonpritsmete ja 
betoonitolmu eemaldajat, mis ei kahjusta värvitud pinda ja on kiidetud meie klientide 
poolt. 
 

Loodusliku kivipuruga kaetud StoneREX Granit plaate võib pesta survepesuriga. Vältida 
liiga kõrge survega pesemist, minimaalne kaugus paneelidest 50 cm. Enne pesemist 
võib kasutada sambla ja vetikate eemaldajaid. Kasutage külma vett. Enne puhastamist 
soovitame katsetada valitud meetodit vähem nähtaval seinaosal. Värvitud StoneREX 
Color plaatide pesemine survepesuriga ei ole soovitatav. 
 

NB! StoneREX plaatide pinda ei tohi puhastada ajal, kui neile paistab peale päike või on mingil muul põhjusel 

kuumad. 

http://www.stonerex.com/
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4. StoneREX plaatide ladustamine ja käsitsemine 

 
StoneREX tootmises on plaatide pakid kaetud transpordikilega, et kaitsta plaate tolmu eest. Plaatide transpordi ajal lahtise 
autoga peab jälgima, et tootmises paigaldatud kile kaitseks plaate sademete ja mustuse eest. 
 

Kui ehitusplatsile toimetatud kaubaaluseid on kavas säilitada välitingimustes, tuleb pakenditelt kaitsekile eemaldada ja 

asendada presendiga, säilitades õhuliikumise plaatide ümber ja alt. Kahest nädalast pikema ladustamise korral tuleb 

kaubaalustel ladustatud plaate hoida kuivas ja ventileeritavas siseruumis! Ära kasuta varikatuse ehitamisel 

kattepresenti, mis ei kaitse plaate sademete eest külgede pealt! Ladustatud plaadid peavad olema kaitstud kõigist 

külgedest vihma, niiskuse, lume ja tolmu eest. 

Tootmises värvitud plaatide vahele pandud pehmendusmaterjali 

eemaldamisel ei tohi plaate ilma pehmendusmaterjalita üksteise 

peale tagasi panna. 

Vältida tuleb tugeva liimiga teibi kasutamist plaadi pealmisel 

pinnal. Kergema liimiga teipi mitte hoida üle 24h. Teibid võivad 

kahjustada plaadi pinda. 

• Ükshaaval transportimisel hoida plaate vertikaalselt! 

• Plaate ei tohi ladustada serva peal! 

• Pealmist plaati pakist võttes ei tohi plaati lohistada mööda alumist plaati! 

• Üksteise peale võib virnastada maksimaalselt 2 kaubaalust! 
 
 

http://www.stonerex.com/
mailto:info@stonerex.ee


8 www.StoneREX.com / Tel: +372 56 87 5992 / E-mail: info@stonerex.ee 

 

 

 

5. Tsementlaastplaatide paigaldus puitkarkassile 

 

PUITKARKASSI PLAAN 
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FASSAADIPLAADID 
 

1. Vertikaalroov min. 25 x 100 mm 

2. Vuugiteip 

3. StoneREX tsementlaastplaat (soovituslik paksus 10 või 12mm) 

a. Vertikaalroovi samm (vaata tabelist nr.1) 

b. Fassaadiplaatide vaheline deformatsioonivuuk min. 5 mm 

c. Fassaadiplaadi kruvi kinnitamise samm vertikaalservas (vaata 

tabelist nr.1) 

d. Fassaadiplaadi kinnituskruvi kaugus vertikaalservast 30-50 mm. 

e. Fassaadiplaadi kinnituskruvi kaugus horisontaalservast 70-100 mm. 

f, g. Fassaadiplaadi kinnituskruvi samm (vaata tabelist nr.1) 

 

 
 

Vertikaalroovi sammu korrigeerida StoneREX plaadi vuugi asukoha järgi. Roovituses tuleb kasutada puitmaterjali 
maksimaalse niiskussisaldusega 18%. Suurema mehaanilise kahjustuse ohuga kohtades võib kasutada tihedamat 
aluskarkassi. 

 

(Tabel nr.1) Erinevate paksustega fassaadiplaatide kinnitusvahendite- ja alusroovituse tabel 

Plaadi paksus (mm) Kruvi samm roovil (mm) / Joonisel c, f Alusroovituse samm (mm) / Joonisel a, g 

8 < 400 < 420 

10 < 550 < 500 

12 < 500 < 625 

• Konsulteerida tootjaga kui StoneREX fassaadiplaate soovitakse paigaldada kõrgemale kui 30 m. 

• StoneREX Granit kivipuruplaadi paksust tabelis arvestatakse ilma kivipuruta. 

 
LAEPLAADID 
 
1. Laeplaadi alusroov min. 25x100mm 

2. Vuugiteip 

3. StoneREX tsementlaastplaat 

a. Laeplaadi alusroovituse samm (vaata tabelist nr.2) 

b. Laeplaadi kinnituskruvi kaugus kitsamast servast  

        70- 100mm 

c. Laeplaatide vaheline deformatsioonivuuk min. 5 mm 

d. Laeplaadi kinnituskruvi kaugus pikemast servast  

        30 - 50 mm 

e, f. Laeplaadi kinnituskruvide samm (vaata tabelist nr.2) 

g.     Laeplaadi kinnituskruvide samm (vaata tabelist nr.2) 
 
Puitkarkassi sammu korrigeerida StoneREX laeplaadi vuugi asukoha järgi. Roovituses tuleb kasutada puitmaterjali 
maksimaalse niiskussisaldusega 18%. Suurema mehaanilise kahjustuse ohuga kohtades võib kasutada tihedamat 
aluskarkassi. 
 
(Tabel nr.2) Erinevate paksustega laeplaatide kinnitusvahendite- ja alusroovituse tabel 

Plaadi paksus (mm) Kruvi samm roovil (mm) 
(Joonisel e, f) 

Alusroovituse samm (mm) 
(Joonisel a, g) 

                 8 < 200 < 420 

10 < 250 < 500 

12 < 300 < 625 

http://www.stonerex.com/
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6. Tsementlaastplaatide paigaldus metallkarkassile 

 

METALLKARKASSI PLAAN  
 
 
 

1. Kandev sein 

2. Soojusisolatsioon 

3. Tsingitud terasest kronstein profiili kinnitamiseks 

4. Kronsteini kinnitus 

5. L-profiil 

6. Kübarprofiil 

7. EPDM teip (soovituslik) 

8. Õhuvahe 

9. Tsementlaastplaat 

10. Kinnituspunkt 

http://www.stonerex.com/
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FASSAADIPLAAT 

1. Kübarprofiil min.1,2x20/20/100/20/20 mm 
2. Vuugiteip (soovituslik) 
3. StoneREX tsementlaastplaat (soovituslik paksus 10 või 12mm) 
a. Vertikaalroov samm (vt. tabelist nr.3) 
b. Fassaadiplaatide vaheline deformatsioonivuuk min. 5 mm 

c. Kruvi kinnitamise samm vertikaalservas (vt. tabelist nr.3) 
d. Kinnituskruvi kaugus vertikaalservast (vt. tabelist nr.3) 
e. Kinnituskruvi kaugus horisontaalservas 70-100 mm. 
f, g. Fassaadiplaadi kinnituskruvi samm (vt. tabelist nr.3) 

 

 
 
 
 
(Tabel nr.3) Erinevate paksustega fassaadiplaatide kinnitusvahendite- ja alusroovituse tabel 

Plaadi paksus 
(mm) 

Kruvi samm roovil (mm) 
Joonisel c, f 

Alusroovituse samm (mm) 
Joonisel a, g 

Kruvi kaugus fassaadiplaadi vertikaalservast 
(mm)/ Joonisel d 

Tsingitud metall Alumiinium 

8 < 400 < 420  
30 – 50 

    50 – 70* 

 
50 - 70 

10 < 550 < 500 

12 < 500 < 625 

* Kui StoneREX fassaadiplaat on pikem kui 1875 mm. 

• Konsulteerida tootjaga kui StoneREX fassaadiplaate soovitakse paigaldada kõrgemale kui 30 m. 

• StoneREX Granit kivipuruplaadi paksust tabelis arvestatakse ilma kivipuruta. 

 
Metallprofiilide pikkus on maksimaalselt 3350 mm. Fassaadiplaatide vuugid peavad 

järgima metallprofiilide vuuke ehk fassaadiplaat ei tohi ületada metallprofiili vuuki ja olla 

kinnitatud kahele erinevale metallprofiilile. Suurema mehaanilise kahjustuse ohuga 

kohtades võib kasutada tihedamat aluskarkassi. 

 
LAEPLAADID 
1. Kübarprofiil min. 25 x 100 mm 

2. Vuugiteip (soovituslik) 

3. StoneREX tsementlaastplaat 

a. Laeplaadi alusroovituse samm (vaata tabelist nr. 4) 

b. Kinnituskruvi kaugus kitsamast servast 70-100mm 

c. Laeplaatide vaheline deformatsioonivuuk min. 5 mm 

d. Kinnituskruvi kaugus pikemast servast 30 - 50 mm 

e, f.   Laeplaadi kinnituskruvide samm (vaata tabelist nr. 4) 

g.  Laeplaadi kinnituskruvide samm (vaata tabelist nr. 4) 
 

 
(Tabel nr. 4) Erinevate paksustega laeplaatide kinnitusvahendite- ja alusroovituse tabel 
 

Plaadi paksus (mm) Kruvi samm roovil (mm) 
(Joonisel e, f) 

Alusroovituse samm (mm) 
(Joonisel a, g) 

8 < 200 < 420 

10 < 250 < 500 

12 < 300 < 625 
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7. Lõikamine ja aukude ettepuurimine 

 
• Plaate lõigatakse kõvasulam – või teemantkettaga ketassaega. 

• StonREX Granit ja Basic plaati lõigatakse viimistlemata poolelt (tagaküljelt) 

• StoneREX Color plaati lõigatakse töödeldud (värvitud poolelt) 

• Soovituslik kasutada juhtlatiga ketassaagi, millel on all pehmendus. 

• Lõigatud pinnad töödeldakse peeneteralise liivapaberiga ning kaetakse betoonpinnale sobiva värviga. 

• Ei soovitata lõigata väiksemaid plaate kui 300 x 300 mm. 

 

Puurimisel kasutatakse kõvasulamotsaga puure ning puuritakse plaadi viimistletud poolelt. Auk tuleb puurida 

kinnituskruvi või needi läbimõõdust min. 3 mm suurem, välja arvatud esimesed kaks fikseeritud punkti, mille ettepuuritud 

auk peab olema samas mõõdus kruviga . 

 

Pärast plaatide objektil mõõtu lõikamist või kruviaukude puurimist on vajalik plaadilt tsemenditolm viivitamatult 

eemaldada madalrõhu kompressori, tolmuimejaga või pehme riide või harjaga. Märja lapi või kindaga nähtavat tolmu 

plaadilt pühkides jääb tolm plaadi pinnale ning rikub selle välimuse. Seetõttu vältige lõikamist liiga lähedal juba 

paigaldatud plaatidele, et lõikamisest tulenev tolm ei satuks paigaldatud plaatidele. 

Vältige plaatide lõikamisel ja töötlemisel nende kriimustamist. 

 
NB! Märjad või niisked plaadid tuleb enne paigaldamist kuivatada ning vajadusel puhastada. 
 
NB! StoneREX plaatide pindasid ei tohi veega pesta ajal, kui neile paistab peale päike või on mingil muul põhjusel 
kuumad. 
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8. Kinnitamine 

Kruvide paigaldamisel vältida tihedat kinnitust ja kruvi plaadi sisse keeramist, plaadile peab jääma liikumisruum. Plaatide 

paigaldamisel ei kasutata peitpeakruve. Plaatide kinnitamiseks kasutatakse vähemalt C3 klassi kruve või neete 

läbimõõduga min. 4,8 mm, millele puuritakse ette auk, mis on kinnituskruvi või needi läbimõõdust min. 3 mm suurem.  

 

 

  

 

Metallkarkassile: 4,8x32mm, kummiseibil 

 

 

 

 

 

Puitkarkassile: 4,8x38mm, kummiseibil 

 

 
 

 
 
 
Granit kivipuru plaatidele: 4.8x45mm tiivakestega  

 

 

 

 

 
Fikseeritud punktide 1 ja 2 ettepuuritavad augud peavad olema samas mõõdus kruviga. 

Kinnituskruvide paigaldamist alustatakse plaadi keskelt (vt joonis paremal) ning viimasena 

paigaldatakse nurgakruvid. Kruvi tohib paigaldada ainult risti plaadiga. Vuugi- ja nurgaliistud 

kinnitatakse naeltega. 

Piisava tuulutuse tagamiseks soovitame fassaadi kõige alumise ja kõige ülemise horisontaalse 

tuulutusvahe laiuseks jätta vähemalt 20 mm. 

 

NB! Plaatide paigaldamisel tuleb jälgida, et plaat ei oleks märg ega niiskust saanud! 
 
 

9. Plaadi välimus ja värvus 

StoneREX Granit ja StoneREX Color (Profil) plaatide erinevatel partiidel võib esineda värvierinevusi ja StoneREX Granit 

puhul ka struktuurierinevusi kivipuru- viimistluskihis, mis ei mõjuta plaatide eluiga ega tugevust. Soovitame kasutada ühe 

fassaadi ehitamisel sama partii plaate. Juba paigaldatud plaatide välimus võib muutuda vähesel määral pika aja jooksul 

UV-kiirguse ja ümbritseva keskkonna mõjul. 
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